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Lösungszettel zu Station 7

Zu 2: Siehe Prospekt der Firma Dyckerhoff.

Zu 3: Erhitzt man das Rohmehl im Reagenzglas sehr stark, so stellt man eine Gasentwicklung fest. Das Gas wird durch das Kalkwasser in der Waschflasche geleitet. Nach einiger Zeit beginnt sich das Kalkwasser zu trüben. Dies ist ein Nachweis für Kohlenstoffdioxid (CO2). Beim Kalkbrennen entsteht also CO2.
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Zu 7: Siehe Prospekt der Firma Dyckerhoff.

